
Sortenverzeichnis

Sorten-Nr. Sortenbezeichnung Korngruppe

67 Mineralmoräne 0/16

69 Mineralmoräne 0/32

70 
1) Mineralmoräne FSS/KTS 0/45

73 Wandkies 0/X

88 mittlere Wacken bis 130 mm

90 Wacken bis 250 mm

93 Findlinge groß *       nach Stück > 100 cm

94 Findlinge klein *       nach to 50 - 100 cm

151 Moräne-Schotter C 50/30 16/32

150 Moräne-Grobschotter 32/60

171 Moräne-Schotter 0/16

173 Moräne-Schotter 0/32

174 Moräne-Schotter 0/45

178 Moräne-Schotter 0/80

452 Oberboden humos ungesiebt

456 Oberboden humos gesiebt

Anlieferung 459 Aushub unbelastet (BKl 3-6) 

* Findlinge werden nur verladen, wenn entsprechende Ladungssicherungseinrichtungen am Fahrzeug vorhanden sind.
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Die Gesteinskörnungen sind überwacht nach 
1)

 DIN EN 13285 / TL SoB-StB / TL G SoB-StB und unterliegen der 

Fremdüberwachung durch das Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg Rottweil GmbH.

Gesteinsart: natürlicher Moränekies (Alpine Moräne)

     Langenargener Str. 99, 88069 Tettnang, E-Mail: info@brielmaier-tettnang.de

                          Tel.:   0 75 43 / 963 837 0,   Fax: 0 75 43 / 963 837 20

Gesteinsart: 

          natürlicher Moränekies

          (Alpine Moräne)
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